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Norm Titel Ausgabedatum
DIN EN 15708-3 Zerstörungsfreie Prüfung - Durchstrahlungsverfahren - Computertomographie - Teil 3: Durchführung und Auswertung 2019
VA 28 Computertomographie - Praktische Durchführung 2019
VDG P201 Volumendefizite von Gussstücken aus Nichteisenmetallen 2002
VDG P202 Volumendefizite von Gussstücken aus Al-, Mg- und Zn-Gusslegierungen 2010
VW 50093 Porosität von Metallgussteilen 2012
VW 50097 Porosität von Metallgussteilen 2007


